附件2：

39项冶金行业标准样品目录

	序号
	标准样品编号
	标准样品名称
	有效期
	研 制 单 位

	1
	YSBC 25601-2014
	锰硅合金（FeMn68Si16）
	10年
	中钢集团吉林铁合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	2
	YSBC 25602-2014
	硅铁FeSi75Al1.5-A
	10年
	中钢集团吉林铁合金股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	3
	YSBS 13121-2014
	低碳钢光谱标准样品1#
	15年
	鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	4
	YSBS13122-2014
	低碳钢光谱标准样品2#
	15年
	鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	5
	YSBS13123-2014
	低碳钢光谱标准样品3#
	15年
	鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	6
	YSBS13124-2014
	低碳钢光谱标准样品4#
	15年
	鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	7
	YSBS13125-2014
	低碳钢光谱标准样品5#
	15年
	鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	8
	YSBS13126-2014
	低碳钢光谱标准样品6#
	15年
	鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	9
	YSBS281010-2014
	弹簧钢60Si2Mn光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院

	10
	YSBS281011-2014
	焊丝ER50-6光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院

	11
	YSBS281012-2014
	易切削结构钢SAE1215光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院

	12
	YSBS281013-2014
	优质碳素结构钢45#光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院

	13
	YSBS281014-2014
	冷镦钢35K光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院

	14
	YSBS281015-2014
	合金钢09MnNiDR光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	15
	YSBS281016-2014
	合金钢20CrMnTi光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	16
	YSBS281017-2014
	合金钢（40Cr）光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	17
	YSBS281019-2014
	合金结构钢35CrMo光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院

	18
	YSBS281020-2014
	合金结构钢42CrMo光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院

	19
	YSBS281021-2014
	轴承钢（GCr15）光谱
	15年
	山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院

	20
	YSBS15354-2014
	不锈钢SUS409L
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	21
	YSBS15207-2014
	低合金钢20Mn23Al
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	22
	YSBS15128-2014
	低合金钢LZ50
	15年
	太原钢铁（集团）有限公司技术中心

	23
	YSBC18683-2014
	锰硅合金
	10年
	重庆钢铁股份有限公司、冶金工业信息标准研究院

	24
	YSBC26601-2014
	钒铁（FeV50-A）
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	25
	YSBC26602-2014
	钒铁（FeV50-B）
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	26
	YSBC26603-2014
	高碳铬铁（FeCr67C9.5）
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	27
	YSBC26604-2014
	锰硅合金（FeMn68Si18）
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	28
	YSBC26605-2014
	锰硅合金（锰小于60.0%）
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	29
	YSBC26701-2014
	锰矿石标准样品 1#
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	30
	YSBC26702-2014
	锰矿石标准样品 2#
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	31
	YSBC26703-2014
	锰矿石标准样品 3#
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	32
	YSBC26704-2014
	锰矿石标准样品 4#
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	33
	YSBC26705-2014
	钛精矿
	10年
	中信锦州金属股份有限公司质量检验中心

	34
	YSBC26801-2014
	连铸保护渣标准样品1#
	5年
	西保冶材集团有限公司

	35
	YSBC26802-2014
	连铸保护渣标准样品2#
	5年
	西保冶材集团有限公司

	36
	YSBC26803-2014
	连铸保护渣标准样品3#
	5年
	西保冶材集团有限公司

	37
	YSBC26804-2014
	连铸保护渣标准样品4#
	5年
	西保冶材集团有限公司

	38
	YSBC26805-2014
	连铸保护渣标准样品5#
	5年
	西保冶材集团有限公司

	39
	YSBC37648-2014
	高碳铬铁
	10年
	郑州机械研究所


